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Access to Access to thethe  cavitycavity

Through the enamel form the oral 
surface
Removal of old filling
Separation of teeth - wedges
Removal od hyperplastic gingiva





CavityCavity  bordersborders
The size of the cavity depends on dental 
caries, do not extend!!!
Excavation of carious dentin



RetentionRetention

Retentive border for composites





DryDry  fieldfield!!!!!!!!
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Vytvoření obrysu kavityVytvoření obrysu kavity
Kavitu preparujeme co nejmenší – v 
rozsahu kazivého ložiska nebo stávající 
výplně
Nepreparujeme na rybinu – je to obsolentní
– obětujeme tak mnoho zdravé tkáně!!!

Odstranění kariézního dentinu



Retentive
 

border



Úprava Úprava sklovinnýchsklovinných  stěn a stěn a 
hranhran

Retenční pruh – šikmení skloviny –
nejčastějším materiálem je kompozit



Toaleta a konečná kontrola Toaleta a konečná kontrola 
kavitykavity



Leptání skloviny, oplachování a sušení



Nanášení adheziva



Nanesení bondu, vrstvení kompozitu,
jeho polymerace, opracování

-dia
 

brousky
-nízké otáčky
-chlazení

-flexibilní disky
-nízké otáčky, přerušovaná preparace

-gumové leštící pomůcky různého tvaru
-nízké otáčky, chlazení

-speciální kartáče a platěné
 

kotouče 



CleaningCleaning  ofof  teethteeth



PreparationPreparation  ofof  thethe  cavitycavity



EtchingEtching



Matrix Matrix andand
 wedgewedge





LayeringLayering  od od compositecomposite







RemovingRemoving  ofof  matrixmatrix



FinishingFinishing



PolishingPolishing



FinishedFinished  fillingfilling
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