
Postup
• Otisk
• V laboratoři model
• Na modelu z vosku předtvar výplně
• To se otiskne kouskem tmelu
• Tento otisk se rozřízne
• Palatinální část tohoto rozříznutého otisku je 

silikonová matrice
• Na ní se do úst nanese první vrstva kompozitu
• Pak se zaklínkuje páska a pokračuje se
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