
Úprava přízí v rukodělné výrobě 

 

1. praní příze 

2. šlichtování příze 

3. bělení příze 

4. barvení příze 

5. skaní příze 



Běliči 



Draslárny - výroba potaše 

Nákresy jednoduchých drasláren v 

práci Ch. R. Röslinga (Ausburg–

Leipzig 1835, Tafel I) 

Mapa drasláren doložených v 

Čechách písemnými prameny v 

letech 1752–1756 

(Z. Martínek, Etnografický atlas 

Čech, Moravy a Slezska III, 

mapa č. 6) 



Středověcí barvíři 



 Barvení =  ulpívání částeček barviva na 

vláknu.  

 Částečky barviva rozpuštěné v lázni se 

přichycují na povrchu vláken a na nich 

ulpívají. Nelze je vyprat.  

Barvení příze 



Chiné - barvení příze 

Tapeta - chiné, Francie, okolo roku 1766 

Centrální Asie, ikat, okolo roku 1880  



Ikat a grinsing 



 Příklad flamky na zástěře děvčete z 

Kutné Hory, Eichlerova sbírka, 1836.  

 

 Použití batikované příze na japonské 

tkanině - Kasuri.  


