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DVT I/6 – Výroba železa 
Částečně zahloubená šachtová redukční pícka (středověk) 



DVT I/6 – Výroba železa 
Šachtová pec a zpracování železa (G. Agricola, kol. 1550) 



DVT I/6 – Výroba železa 
Coalbrookdale, Shropshire – kolébka hutnictví (1758) 



DVT I/6 – Výroba železa 
Dýmací pec Abrahama Darbyho, Coalbrookdale 



DVT I/6 – Výroba železa 
Nový Iron Bridge na obrazu Williama Williamse (1779) 



DVT I/6 – Výroba železa 
Současný stav Iron Bridge na fotografii – celkový pohled 



DVT I/6 – Výroba železa 
Iron Bridge, Coalbrookdale – letecký pohled 



DVT I/6 – Výroba železa 
Iron Bridge – detail prasklin a pamětního nápisu 



DVT I/6 – Výroba železa 
Iron Bridge – tabulka se sazbami mýtného na domku u mostu 



DVT I/6 – Výroba železa 
 

Šindelová – celkový pohled na zbytky šachtové pece; 
dřevouhelná pec na výrobu železa doložena k roku 1757 

(od roku 1958 chráněná kulturní památka) 



DVT I/6 – Výroba železa 
Šindelová – zbytky provozní budovy u vysoké pece 



DVT I/6 – Výroba železa 
Šindelová – zahájení restaurátorských prací (2016) 



DVT I/6 – Výroba železa 
Šindelová – rekonstrukce zbytků vysoké pece (2016) 



DVT I/6 – Výroba železa 
Šindelová – vyhlídková plošina na rekonstruované peci 



DVT I/6 – Výroba železa 
Jince – objekt dřevouhelné pece Barbora (1805) 



DVT I/6 – Výroba železa 
Stará huť u Adamova – správní budova a vysoká pec 



DVT I/6 – Výroba železa 
Stará huť u Adamova – vysoká pec před rekonstrukcí 



DVT I/6 – Výroba železa 
Stará huť – dřevouhelná vysoká pec Františka (pol. 18. stol.) 



DVT I/6 – Výroba železa 
Vysoká pec Františka – lávka k zavážení materiálu 



DVT I/6 – Výroba železa 
Stará huť u Adamova – vápenné pece před rekosntrukcí 



DVT I/6 – Výroba železa 
Stará huť – bývalá pec na pálení vápna 



DVT I/6 – Výroba železa 
Salmovská Starohraběcí huť v Blansku, 1850 



DVT I/6 – Výroba železa 
Salmovská železářská huť, tzv. Klamovka, v roce 1922 



DVT I/6 – Výroba železa 
Bývalá huť Klamovka v současnosti, vysoký stav vody 



DVT I/6 – Výroba železa 
Schéma výroby železa v moderní vysoké peci 



DVT I/6 – Výroba železa 
Moderní vysoká pec v Třineckých železárnách 



DVT I/6 – Výroba železa 

Šikmý, tzv. skipový výtah pro 
zavážení moderní vysoké 
pece vsázkovými surovinami 
– železnou rudou a koksem. 


