
Kovy a metody jejich výroby 



Kovy v periodické tabulce 



Základní vlastnosti kovů 
 

80 % prvků v přírodě jsou kovy, v PSP stoupá kovový charakter směrem DOLEVA 

Vlastnosti: 

 Fyzikální 
• kovový lesk 

• kujnost a tažnost 

• dobrá elektrická a tepelná vodivost 

 Chemické 
• nízká elektronegativita – snadná tvorba kationtů (např. Na+, K+, Ca2+, …) 

• krystalizace v kovových strukturách 

• Becketova řada napětí kovů 

 
 

 

Kov stojící vlevo je schopen kov (v kladném oxidačním stavu) stojící vpravo zredukovat a sám se oxiduje 

K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt 



Výskyt kovů 

• Ryzí  
– zlato 

 

 

– stříbro 

 

 

– platina 

 

 

– měď 



• Ve sloučeninách – rudy 
 

– Oxidy (MgO) 

periklas 

 

– Sulfidy (FeS2) 

pyrit 

 

– Halogenidy (NaCl) 

halit 

 

– Soli (CaCO3) 

kalcit 



Získávání kovů z rud 

• Separační postupy 

Odstranění doprovodných hornin a substancí 

založené na fyzikálních jevech  

 

• Chemické reakce 

Termický rozklad 

Redukční pochody 

Pražení 



Základní postupy při výrobě kovů 

1) Termický (tepelný) rozklad 

• Oxidů kovů  
 ve válcích nebo trubicích vyhřívaných zvenčí 

2HgO  2Hg + O2 

 

• Karbonylů nebo halogenidů kovů 

 např. při přečišťování surového železa 

[Fe(CO)5]  Fe + 5CO 

termicky labilní 
sloučenina 



2) Redukční pochody 

• Redukční činidla 
- uhlík, oxid uhelnatý, vodík 

- elementární kov (Al, Mg, Na, Zn, …) 
 

• Příklady reakcí 
- redukce uhlíkem nebo oxidem uhelnatým 

- redukce vodíkem 

- metalotermické reakce 

- cementace 

- elektrolýza 

Základní postupy při výrobě kovů 



Redukce uhlíkem nebo oxidem uhelnatým 

- nejstarší metoda 

- potřeba vysokých teplot 

 --> spalování uhlíku (koksu) 

 --> ohřev v elektrické peci 

– většinou přímý rozklad oxidu kovu za použití CO 

- vzniklý kov obsahuje nečistoty 

- např. výroba železa 

Základní postupy při výrobě kovů 

! nelze použít pro sloučeniny 
kovů tvořící s uhlíkem karbidy ! 

 



Redukce vodíkem 

- pro přípravu kovů elektronegativnějších než zinek 

- vznik velmi čistých kovů 

• žíhání oxidu v trubici s proudícím vodíkem 

– drahá a nebezpečná metoda 

– např. redukce oxidu wolframového vodíkem 

WO3 + 3H2  W + 3H2O 

 

Základní postupy při výrobě kovů 



Metalotermické reakce 

- pro výrobu kovů, které by tvořily s uhlíkem karbidy 

- velmi exotermní reakce 

- redukce kovu elementárním kovem (Al, Mg, …) 

- např. oxid železitý s hliníkem 

Fe2O3 + 2Al  2Fe + Al2O3 

aluminotermie 

 

Základní postupy při výrobě kovů 

- použití pro svařování kolejnic - 



Cementační reakce 

- metoda redukce kovu kovem 

- redukce ušlechtilého kovu z roztoku jeho soli kovem 
neušlechtilým 

- pro získání ušlechtilých kovů z jejich komplexů 

- např. zinek se síranem měďnatým 

Zn + CuSO4 --> Cu + ZnSO4 

- např. železo se sulfidem rtuťnatým 

Fe + HgS --> Hg + FeS 

Základní postupy při výrobě kovů 



Základní postupy při výrobě kovů 

Elektrolýza 

- jediná metoda průmyslové výroby některých 
elektropozitivních kovů 

- redukce na katodě 

- elektrolýza roztoků a tavenin 



Základní postupy při výrobě kovů 

Elektrolýza 
- roztoků 

- rafinace (čištění) surových kovů: 

- surový kov je anodou --> 
rozpouští se 

- rafinovaný kov se vylučuje na 
katodě 

- tavenin 

- při výrobě alkalických kovů, 
kovů alkalických zemin a 
hliniku 

- energeticky náročné 

 



3) Pražení 

- při výrobě kovů z jejich sulfidů 

- např. pražení chalkopyritu na vzduchu 

  Cu2S + O2  2 Cu + SO2 

- např. pražení rumělky na vzduchu 

HgS + O2 → Hg + SO2 

 

 

 

Základní postupy při výrobě kovů 
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