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MICROFLUIDNÍ TECHNOLOGIE

„Microfluidics deals with the behavior, precise 

control and manipulation of fluids that are 

geometrically constrained to a small, typically 

sub-millimeter, scale.“
wikipedia.org
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POLYMERY

Kopolymer cyclického olefinu (COC) Polymetylmetakrylát (PMMA)

Polydimethylsiloxan (PDMS)



RAZÍTKOVÁNÍ (HOT EMBOSSING)

J. Micromech. Microeng. 24 (2014) 013001 (23pp)



RAZÍTKOVÁNÍ (HOT EMBOSSING)

J. Micromech. Microeng. 24 (2014) 013001 (23pp)



VSTŘIKOVÁNÍ (INJECTION MOLDING)

"Computational Fluid Dynamics Technologies and Applications", ISBN 978-953-307-169-5, 2011. ; Lab Chip, 2006, 6, 1346-1354.



LITOGRAFIE

Nature Biotechnology 32, 760–772 (2014)



LITOGRAFIE – RAPID PROTOTYPING

28 cm

42 cm

Anal. Chem. 70 (1998) 4974–4984.



SPE-CE

Analyst 141 (2016) 1660-1668.



SROVNÁNÍ TECHNIK

Journal of Biomedical Optics 16(8), 080901



LEPTÁNÍ SKLA

www.anff.org.au

Materials and Fabrication Techniques for Nano- and Microfluidic Devices, in Microfluidics

in Detection Science: Lab-on-a-chip Technologies, 2014, pp. 1-28.

ion.chem.usu.edu/~tapaskar/nanoutah07/P3.pdf

www.indiamart.com



mCE-ESI-MS

BSA tryptic digest

Anal. Chem. 80 (2008) 6881–6887.



MEKC-CE

Anal. Chem., 2003, 75 (15), pp 3758–3764

BSA tryptic digest



UPLC-mCE-MS

N-vázané oligosacharidy

Digested IgG2 

Anal. Chem. 85 (2013) 4100–4106.



LC-EC-ESI

E. Coli lyzát

Anal. Chem. 83 (2011) 842–849.



ENZYMATICKÉ STUDIE

J. Chromatogr. B 745 (2000) 243–249.

enzym/substrát

derivatizace

Anal. Chem. 69 (1997) 3407–3412.

Lineweaver–Burk



FRÉZOVÁNÍ (MICROMILLING)

pubs.rsc.org

www.oxfordlasers.com

Int. J. Adv. Man. Techn. 31(2006) 501-508.

www.sfb516.tu-bs.de

www.cnc.info.pl



FRÉZOVÁNÍ A LITOGRAFIE



MICROFLUIDNÍ 2D-LC

J. Sep. Sci. 38 (2015) 1123–1129., J. Chromatogr. A 1434 (2016) 127 – 135.



MICROFLUIDNÍ 2D-LC



MICROFLUIDNÍ 2D-LC



DISTRIBUCE TOKU

J. Chromatogr. A 1289 (2013) 80–87.



PILÍŘE (PILLARS)

J. Sep. Sci. 35 (2012) 1877–1883.



PILÍŘE A PORÉZNÍ MONOLIT

J. Chromatogr., A 1216 (2009) 7360–7367.

Jedna vrstva

Druhá vrstva



PILÍŘE S PORÉZNÍ VRSTVOU

Anal. Chem. 80 (2008) 5391–5400.



PILÍŘE S PORÉZNÍ VRSTVOU

Cytochrome C

Albumin

J. Sep. Sci. 35 (2012) 2010–2017.



AGILENT HPLC/MS CHIP

J. Chromatogr. A 1200 (2008) 55-61.



WATERS IONKEY/MS



„PAPÍROVÁ“ DIAGNOSTIKA

Materials and Fabrication Techniques for Nano- and Microfluidic Devices, in Microfluidics in Detection Science: Lab-on-a-chip Technologies, 2014, pp. 1-28., 

Accounts of Chemical Research 46 (2013) 2396-2406.



(NELABORATORNÍ) CENTRIFUGA

Lab Chip 8 (2008) 2032-2037.

George M. Whitesides



LASEREM INDUKOVANÁ FLUORESCENCE (LIF)

chem.libretexts.org



MICROFLUDICS (?)

Cells 2 (2013) 349-360.

Sensors 15 (2015) 15684-15716. biomems.rutgers.edu

www.osti.gov



INTEGROVANÉ SYSTÉMY

Mikročerpadlo Kontrola toku

Kontrola toku

Lab Chip 5 (2005) 1303-1309., Microsyst. Technol., 12 (2006) 1031 – 1035. 

Spektrofotometr



INTEGROVANÉ SYSTÉMY

Aminokyseliny 

při snížené a zvýšené gravitaci

Anal. Chem. 77 (2005) 7933–7940.



PŘENOSNÉ SYSTÉMY

Anal. Chem. 75 (2003) 3643–3649.

CE – ECD 



PŘENOSNÉ SYSTÉMY

Monolitická kapilární kolona

155 x 0.075 mm

J. Chromatogr. A 1327 (2014) 80–89.

LC – UV 



PŘENOSNÉ SYSTÉMY

Anal. Chem. 87 (2015) 10457–10461.



PŘENOSNÉ SYSTÉMY

BSA tryptic digest

Anal. Chem. 89 (2017) 807–812.

~ 1100 bar



PŘENOSNÉ SYSTÉMY

~ 7 000 USD

~ 175 000 CZK

Anal. Chim. Acta 896 (2015) 166–176.



“Simplicity, for reasons that are 

a little bit obscure, is almost not 

pursued, at least in the academic 

world.“
George M. Whitesides

www.ted.com/talks/george_whitesides_toward_a_science_of_simplicity#t-697317


