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Kůţe versus useň 
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 KŮŢE = TO CO 

SE ZÍSKÁ PO 

USMRCENÍ 

ZVÍŘETE 

USEŇ = 

ZPRACOVANÁ 

KŮŢE 

PRO VÝROBU USNĚ JE VÝZNAMNÁ 

ŠKÁRA. 

POKOŢKA I PODKOŢNÍ VAZIVO SE 

ODSTRAŇUJÍ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ 

http://www.tanex.cz/cz/produkty/kozni-klih/technicka-zelatina.html
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Změny v kůţi a její rozvolnění v procesu 

LOUŢENÍ 
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Všimněte si 

postupně 

vyšších 

zvětšení na 

třech po sobě 

jdoucích 

obrázcích! 
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Jedno vlákno = 

terciární 

struktura 

SVAZEK vláken 

= KVARTÉRNÍ 

struktura 
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Zvětšení 300x 

Zvětšení 4800x 

Zvětšení 

20000x 


