Specialni praktikum, cile tlohy:
Termoelektrické napéti v polovodicich
. Vlozte vzorek germania do kryostatu, viz ndvod skriptum tloha ¢. 4.

. Propojte aparaturu na méfeni termoelektrického napéti pomoci multimetru Agilent 34970A a
otestujte spravnost pripojeni namérenim hodnoty termoelektrického napéti na pokojové teploté.

. Zmétte teplotni zavislost Seebackovy konstanty v rozsahu teplot 110-550 K a postupujte dél
podle cili v navodu.



