
Speciálńı praktikum, ćıle úlohy:

Absorpčńı hrana u polovodič̊u, stanoveńı indexu lomu a tloušťky tenké
vrstvy z reflexńıho spektra

1. Určete index lomu a tloušťku tenké vrstvy podle návodu TloustkaVrstvyIndexLomuReflexe.pdf
a jeho ćıl̊u.

2. Naměřte propustnost křemı́ku a germánia v oblasti absorpčńı hrany podle návodu Absorpc-
niHrana.pdf a dále postupujte podle jeho ćıl̊u. Vyneste závislost odmocniny z absorpčńıho koe-
ficientu a identifikujte v ńı nástup mezipásového přechodu s absorpćı a emiśı fononu. Odhadněte
energii z̊učastněného fonou a srovnejte ji s frekvenćı Ramansky aktivńıho fononu v daných ma-
teriálech.

3. V reflexńım uspořádáńı naměřte odrazivost křemı́ku a germánia vzhledem k hlińıkovému normálu
v oboru vlnových délek 185–3000 nm. Jako referenčńı spektrum hlińıku použijte data ze souboru
HLINIK.DAT publikovaná ve sborńıku [1]. Źıskejte reálnou a imaginárńı část dielektrické funkce
pomoćı fitu Lorenzovými oscilátory. Identifikujte rozštěpeńı pásové struktury v reflexńım spek-
tru Ge d́ıky spin orbitálńı interakci. Odečtěte jej́ı hodnotu a srovnejte ji s hodnotami z literatury.
Proč neńı vidět odpov́ıdaj́ıćı rozštěpeńı v př́ıpadě Si?
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