
Modely popisu Gibbsovy energie fází 



Plochy Ge fází v ternární 
soustavě 

Ternární eutektikum 



Závislost Ge fáze na T, P, Xi 



Dodatkové funkce 



Požadavky na model GE 



Další požadavky 
Zákon zachování stechiometrie fáze 
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Zákon zachování celkového množství hmoty v soustavě 
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(Cr,Fe)20(Cr,Fe,Mo)3C6  , (Cr,Fe)7C3 , Al2O3, … 
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Regulární model 



Redlich – Kisterův model 



Další modely 
- Wohlův rozvoj 
- Van Laarova rovnice 
- Satchardova –Hildebrantova r-ce (SHT) 
- Flory Hugginesova r-ce (FHT) 
- Willsovova r-ce (WR) 
- NRTL r-ce, UNIQVAT 
- Chemické modely fuhých roztoků 
- …. 

 
 

- Vícemřížkový model fáze 
 



Vícemřížkový model 

CsCl 

Uspořádaná fáze 
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Modelování sigma fáze 





Diskuse 
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