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LEKCE  t®ma  

1 Đvod do pŚedmŊtu - Struktura a n§zvoslov² pŚ²rodn²ch polymerŢ, literatura  

2 Deriv§ty kyselin , - pŚ²rodn² pryskyŚice, vysĨchav® oleje, ġelak 

3 Vosky  

4 Polyterpeny  ï pŚ²rodn² kauļuk, z²sk§v§n², zpracov§n² a modifikace  

5 Polyyfenoly  ï lignin, huminov® kyseliny  

6 Polysacharidy I ï ġkrob  

7 Polysacharidy II ï  celul·za  

8 B²lkovinn§ vl§kna I  

9 B²lkovinn§ vl§kna II  

10 Kasein , syrov§tka, vajeļn® proteiny   

11 Identifikace  pŚ²rodn²ch l§tek  

12 Laboratorn² metody  hodnocen² pŚ²rodn²ch polymerŢ  

13 EXKURZE ð  ĢKROBćRNA, VĩROBA  A ZPRACOVćNĊ ĢKROBŧ 

14 EXKURZE ð KOĤELUĤNA, VĩROBA KLIHU A ĤELATINY 



Produkty  

ÅPŚ²rodn² produkty  

ïObnoviteln® zdroje 

ïNEOBNOVITELN£ ZDROJE 

ÅModifikovan® pŚ²rodn² produkty 

ÅSyntetick® produkty 

Proļ zaŚazujeme i oleje? 

Radik§lovĨmi reakcemi z nŊkterĨch z 

nich totiģ vznikaj²  POLYMERY 
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Tuky  

ÅĢivoļiġn® tuky (m§slo, s§dlo, lŢj) 

ÅRostlinn® tuky (oleje) 

ïGlyceridy  

ïVyġġ² mastn® kyseliny (> 10 C) 

ÅNasycen® 

ÅNenasycen® 

ïJedna dvojn§ vazba 

ïV²ce dvojnĨch vazeb 

èIzolovan® 

èKonjugovan® 
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OLEJE 

Olej  je kapalina tvoŚen§ molekulami, kter® obsahuj² 

hydrofobn² uhlovod²kov® ŚetŊzce. Proto se oleje 

nerozpouġt² ve vodŊ. Maj² tak® menġ² hustotu neģ voda. 

Potravin§Śsk®, jedl® oleje  jsou rostlinn® kapaln® 

triacylglyceroly. Mohou m²t jednu nebo v²ce 

nenasycenĨch vazeb. Ļ²m v²ce je dvojnĨch vazeb v 

ŚetŊzci, t²m je olej tekutŊjġ². 

Technick® oleje  jsou nejļastŊji zaloģeny na pouģit² 

miner§ln²ch olejŢ, tedy smŊs² uhlovod²kŢ z²skanĨch z ropy, 

nebo silikonovĨch olejŢ, vyr§bŊnĨch synteticky, u kterĨch 

m²sto uhl²kovĨch ŚetŊzcŢ jsou pouģity ŚetŊzce na b§zi 

kŚem²ku. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Triacylglycerol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1ln%C3%AD_olej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1ln%C3%AD_olej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1ln%C3%AD_olej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovod%C3%ADky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silikonov%C3%BD_olej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silikonov%C3%BD_olej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silikonov%C3%BD_olej
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk


Glyceridy vyġġ²ch nenasycenĨch mastnĨch 
kyselin  
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Jak v praxi charakterizujeme nenasycenost vyġġ²ch 

mastnĨch kyselin  

ÅJodov® ľ²slo - stanoven² podle Hanuģe 

 

  



PAZNEHTOVĩ OLEJ -  jen pro zaj²mavost 
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Trochu norem na ¼vod 

(588756) ĻSN EN ISO 660  

Å Ģivoļiġn® a rostlinn® tuky a oleje - Stanoven² ļ²sla kyselosti a 

kyselosti  

Å Ļ§st nebo cel§ norma je v angliļtinŊ. 

Å Đļinnost: 12/2009 

(588761) ĻSN EN ISO 3961  

Å Ģivoļiġn® a rostlinn® tuky a oleje - Stanoven² jodov®ho ļ²sla 

Å  Ļ§st nebo cel§ norma je v angliļtinŊ. 

Å Đļinnost: 05/2012 

 

(588763) ĻSN 58 8763  

Å Ģivoļiġn® a rostlinn® tuky a oleje. Stanoven² ļ²sla zmĨdelnŊn² 

Å Norma je v ļeġtinŊ. 

Å Đļinnost: 01/1995 ZRUĢENć 1. 7. 2015  

 

 

Å  
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http://www.technicke-normy-csn.cz/588756-csn-en-iso-660_4_84117.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/588761-csn-en-iso-3961_4_89869.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/588763-csn-58-8763_4_17049.html
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Jodov® ľ²slo  

je definov§no jako  mnoģstv² (%) halogenu  pŚepoļ²tan®ho 

na j·d, kter® mŢģe zkoumanĨ vzorek  v§zat za podm²nek 

metody . Jodov® ļ²slo (JĻ) charakterizuje  obsah  

nenasycenĨch mastnĨch kyselin . Lze ho proto  pouģ²t 

pro  zjiġtŊn² pŢvodu a kvality  tuku . Jodov® ļ²slo mŢģe 

slouģit ke zjiġtŊn² pŢvodŢ s§dla (napŚ. stŚevn² s§dlo) a 

pŚi podezŚen², ģe v s§dlu ļi loji  jsou  pŚim²ch§ny jin® tuky,  

nebo  ģe doġlo k oxidaci . Jodov® ļ²slo je mŊŚ²tkem 

obsahu  dvojnĨch vazeb ve vzorku . Oleje,  kter® maj² JĻ 

nad 150 se Śad² mezi  vysychav®, oleje  s JĻ od 100 do 

150 jsou  polovysychav® a oleje  s JĻ pod  100 jsou  

nevysychav®. 

Jodov® ļ²slo se stanovuje  metodou  Hanuġovou (s 

j·dmonobromidem) ļi Wijasovou  (s jodmonochloridem ).  



Mastn® kyseliny, kter® n§s budou zaj²mat  

a proļ? 
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BĩT 3 



Mastn® kyseliny -  zdroje a technologie vĨroby 

Olejnat§ semena bylin 

TECHNOLOGIE  

ÅLISOVĆNĉ ZA STUDENA (obdoba tzv. 

panensk®ho olivov®ho oleje) 

ÅLisov§n² za tepla (obdoba olivov®ho oleje pro 

vaŚen²) 

ÅExtrakce uhlovod²ky (obdoba olivov®ho oleje 

pro mĨdla a kosmetiku ) 

ÅODPADY, tzv. POKRUTINY > 

KRMIVO  
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FERMEĤ:  UPRAVENĩ LNŌNĩ OLEJ 

FERMEĤ nastavovan§: obsahuje i 

jin® oleje neĥ jen lnōnĪ 

CHEMICKć PODSTATA ĒPRAVY: 

Vznik ðOOH skupin na dvojnĪch 

vazb§ch nenasycenĪch vyģģ²ch 

mastnĪch kyselin 

FERMEĤ napouģtōc²: zŠedōno 

tōkavĪmi rozpouģtōdly pro sn²ĥen² 

viskozity, tato pak vytōkaj² 

FERMEĤ litografick§: zvĪģen§ 

viskozita delģ²m vaŠen²m 
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FERMEĤ:  

UPRAVENĩ 

LNŌNĩ 

OLEJ  
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FERMEĤ - z ľeho prĪ poch§z² tento 

n§zev? 

PRĩ je to z francouzsk®ho slova 

FERMER = uzavŠ²t, protoĥe to 

uzav²ralo p·ry ve dŠevō proti hnilobō.  
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