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SKLUZOVÉ LINIE

Povrch fcc materiálů po tahové deformaci

Světelný mikroskopSvětelný mikroskop

AFM





Kov τc z experimentu G zlomek τth/τcKov τc z experimentu
[MPa]

G

[GPa]

zlomek τth/τc
τth vypočtené jako 

G/10

α Fe 28 84.7 300

Al 0.9 27.7 3 100

Ni 2.6 78.5 3 000

Cu 1.4 46.4 3 300

Zn 0.2 37.9 19 000

Ti 14 40.6 290

Mg 0.4 17.7 4 400

Be 1.4 150 11 000Be 1.4 150 11 000

Co 6.5 76.3 1 200

Ag 0.4 29.4 7 400Ag 0.4 29.4 7 400

Au 0.5 28.2 5 600

whisker Fe 1.1 104 (lom) 84.7 0.77whisker Fe 1.1 10 (lom) 84.7 0.77





















SKLUZOVÁ  DISLOKAČNÍ  SMYČKASKLUZOVÁ  DISLOKAČNÍ  SMYČKA



VAKANTNÍ PRIZMATICKÁ  DISLOKAČNÍ  SMYČKA







Šroubová dislokace
Souřadné osy jsou zvoleny tak,

[ ]001d =
r
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Souřadné osy jsou zvoleny tak,

že dislokace leží v ose x3:



Hranová dislokace
Souřadné osy jsou zvoleny tak,

[ ]001d =
r

Souřadné osy jsou zvoleny tak,

že dislokace leží v ose x3:

[ ]00bb =
r























Nízkoúhlové hranice – sklonová hranice
(tilt boundary)(tilt boundary)

1 µm



Energie hranice zrna



DISLOKAČNÍ  MIKROSTRUKTURA  PO ÚNAVĚ:DISLOKAČNÍ  MIKROSTRUKTURA  PO ÚNAVĚ:

dobře definované 3D uspořádání



Nízkoúhlové hranice – zkrutová hranice tvořená 
šroubovými dislokacemi (twist boundary)šroubovými dislokacemi (twist boundary)



ANIHILACE x MULTIPLIKACE DISLOKACÍ

Anihilace :   b + (-b) = 0Anihilace :   b + (-b) = 0



ANIHILACE x MULTIPLIKACE DISLOKACÍ

Frank-Readův zdroj



PŘÍČNÝ SKLUZ  (zjednodušená verze)


