
Masaryk University Brno 
Institute of Chemistry 
C9907 Nanocolloids and sol-gel  
 
lspanhel@seznam.cz 
spanhel@univ-rennes1.fr 

Nize vidite otazky u zkousek v 
minule dobe  

 
1. Moznosti klasifikace nanostruktur jsou ruzne: dle jejich velikosti, interakce s 
okolnim prostredim, jejich morfologie ci jejich puvodu.  
A : Definujte nanocastice dle jejich puvodu a uvedte nekolik prikladu 
B: Uvedte priklady jinych vyse zminenych klasifikacnich moznosti 
 
 2. Objasnete souvislost mezi Kelvinovou rovnici a Ostwaldovym mechanismem rustu 
koloidnich castic. 

A: Ktere kritické parametry vzniku koloidnich castic jsou obsazeny v Kelvinove rovnici? 
B: Vysvetlete kvalitativne jiné mechanismy nukleace a rustu nanocastic.  

 
3. Chemicka kinetika v nanokoloidice 
Vysvetlete rozdil mezi difuzne a reakcne kontrolovanym rustem nanocastic 
 
4. Sol-gelova nanochemie 
Uvedte tri nejdulezitejsi prekurzory sol-gelové chemie a dejte priklady moznych finalnich 
produktu teto materialove technologie 
 
5. Syntéza koloidnich oxydickych nanostruktur 
Které jsou chemické a reakcni podminky syntézy nanocastic ZnO a ZnTiO3 
 
6. Fotochemicka priprava nanokovu 
Vysvetlete proces fotometalizace oxidickych nanocastic na priklade pripravy nanostribra na 
povrchu dioxydu titanu. 
 
7. Novy stav hmoty na nanometricke skale 
Ktere fyzikalni veliciny polovodicovych a kovovych nanocastic zavisi na jejich velikosti? 
Uvedte a interpretujte tyto zavislosti na prikladech. 
 
8. Kondenzace Tetrabutoxysilanu (TBS) v Etanolu přidáním kyseliny octové  
    a zahříváním reakční směsi (70°C):  
   Které chemické reakce doprovázejí tuto přípravu nanokoloidu SiO2 ? 
 


