
MECHANISMY  ELASTICKÉ  DEFORMACE 

E ? 

Je možné ho měnit ? 

Jakým mechanismem je určen?  





H = U + pV 



ANIZOTROPIE  ELASTICKÝCH KONSTANT 

MONOKRYSTALY TEXTURA 

Kov E100 

[GPa] 

E111 

[GPa] 

Al 64.1 77.4 

Cu 68.4 210 

Au 43 117 

-Fe 132 277 

Pb 11.0 39.6 

W 402 400 

diamant 1050 1200 



EXTRÉMNÍ PŘÍPADY  

ANIZOTROPIE  ELASTICKÝCH KONSTANT 

P. Hemzalová, M. Friák et al. Physical Review B 88 (2013) 174103 

Příklad: 
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ENTALPICKÁ  A  ENTROPICKÁ  ELASTICITA 




