Chemické metody redukce
grafenoxidu
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Grafit

Allotrop uhliku

Sestereény mineral

Dobry vodic elektriny
Mekky, stepny

Vyuziva se jako mazivo,
material pro vyrobu elektrod
a take jako jedna z moznych

vychozich latek pro syntezu
grafenu




Grafen

« 2D alotropicka modifikace uhliku

* Vrstva sp? uhlikd

* VVysoka elektricka i tepelna vodivost
* Vyjimecneé mechanickée viastnosti




Grafenoxid

« Oxidovana forma grafenu

* Obsahuje hydroxylove,
Karbonylove a karboxy-
ove skupiny

* Hydrofilni 8
+ Struktura a vlastnosti jsou | %«
zavislé na metode y

pripravy

HOOC




y grafenoxid

Redukovan

* Vznika redukci grafenoxidu

cni Cinidlo Ize pouzit kyselinu

askorbovou
* Redukci neziskame grafen, ale pouze jeho
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Grafen — grafenoxid — redukovany grafenoxid

Graph s GO-MnPO,-H,0

Standing step rGO-Mn,P,0,



Kompozitni materialy
Z grafenu

 Priprava oxidickych materialu sol-gelovou
metodoul.

« Nasledné jsou pripravené materialy kalcinovany.
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Napli prace SOC

Optimalizace metod redukce GO
Optimalizace metod redukce kompozitu
Al,O,/GO

Charakterizace pripravenych materialu

Studium tepelne stability pripravenych
materialu pomoci TG/DSC a IR



Charakterizace pripravenych
produktu

InfraCervena spetroskopie
Ramanova spektroskopie
Povrchova analyza

Termicka analyza

Rentgenova praskova difrakce



Kontakt

Mgr. Zdenek Moravec, Ph.D.
— hugo@chemi.muni.cz
— C12/316

— Prezentace je dostupna na adrese:
https://is.muni.cz/go/n2I2fk




